Funktionelle Fasern werden auf Basis des ALCERU-
Verfahrens im TITK entwickelt und durch die smartfiber
AG Rudolstadt vermarktet.

Das ALCERU®-Verfahren ist eine vom TITK entwickelte
abfallarme und umweltfreundliche Technologie zur
Celluloseverformung. Hierbei werden Aminoxide in
Kombination mit Wasser dazu genutzt, Cellulose direkt
und ohne chemische Modifizierung aufzulésen, um
daraus anschlieBend durch einen Spinnprozess textile
Fasern herzustellen. Die Mdglichkeit der homogenen
Einarbeitung von organischen oder anorganischen
Additiven in die Fasern erlaubt die Herstellung
verschiedener funktionaler cellulosischer Werkstoffe.

Development of functional fibres based on the
ALCERU® technology and manufacturing is
commercialised by smartfiber Company Rudolstadt.

The ALCERU® technology is an environmental friendly
technology for shaping of cellulose, which was
developed by the TITK. For that, amine oxide is used in
combination with water to dissolve cellulose directly
without any chemical modification for producing textile
fibres in the following spinning process. The possible
homogeneous integration of organic or inorganic
additives allows the production of several functional
cellulose-materials.

Elektrisch leitfahige Fasern electrical conductive fibres

Bioaktive Fasern bio active fibres

lonenaustauscher Fasern ion exchange fibres

Keramische Fasern ceramic fibres

PCM Fasern PCM fibres

Polierborsten polishing bristles

Supersaugféhige Fasern super adsorbing fibres

Visit us on www.titk.de for more details.

Ansprechpartner Contact persons

Dr. Frank Meister

Leiter der Abteilung Chemische Forschung

Head of the Chemical Research Department
0049 (3672) 379 — 200

= 0049 (3672) 379 — 379

Email: meister@titk.de

Dr. Marcus Krieg
Arbeitsgruppenleiter
Head of research group
0049 (3672) 379 — 221
= 0049 (3672) 379 — 379

Email: krieg@titk.de

Thuringisches Institut
far Textil- und
Kunststoff-Forschung e.V.

Thuringian Institute of Textile and

Plastics Research

BreitscheidstraBe 97
07407 Rudolstadt

0049 (3672) 379 — 0
= 0049 (3672) 379 — 379

Germany www.titk.de
info@titk.de

B281/
@ rudoistact B
. limenau _l Passneck

.Sulleld

Thiiringisches Institut
fiir Textil- und
Kunststoff-Forschung e. V.

Biofunktionell modifizierte

Cellulosefasern
fur Anwendung in der Hauttherapie

Biofunctionally modified

Cellulose fibres
for skin therapeutic application




Biofunktionell modifizierte Cellulosefasern fiir
Anwendungen in der Hauttherapie

Ziel der Arbeiten war die Entwicklung einer mit
ungesattigten Fettsduren modifizierten, biofunk-
tionellen Lyocellfaser, durch die eine Nutzung der
gesundheitsférdernden Wirkung von ungeséttigten
Omega-3- und Omega-6-Fettsduren (Leindl oder
Nachtkerzendl) ermdglicht wird. Die aus diesen
Fasern gefertigten textilen Flachengebilde sollen bei
einer Anwendung als kérpernah  getragene
Bekleidungstextilien permanent Wirkstoff von der
Textiloberflache an die Haut abgeben und so zur
systemische Therapie von entzundlichen
Hauterkrankungen, wie beispielsweise Neurodermitis
eingesetzt werden kdnnen.

(short-sleeved unders

und 50% Bio-Baumwolle;

- Konfektionierung und
verpackung

The objective of the works was the development of
bio functional Lyocell fibres modified by unsaturated
fatty acids, which allow the usage of the constitutional
effect of omega-3 and omega-6 fatty acids like
linseed oil or evening primrose oil. Textile fabrics
made from such fibres are supposed to transfer
active ingredients in the fibres to the skin
permanently, when fitting tightly. In such a way it
could applied for a systemic therapy of inflammatory
skin diseases like neurodermatitis.

- blended yarn made of 50

- Manufacturing of  bio
means of a circular

sealed packaging

Fir die permanente Einarbeitung der genannten
Wirkstoffe sollte eine innovative Technologie zur
Direkteinbindung von nativen Olen in eine
Cellulosematrix entwickelt werden. Hauptproblem
dabei war die thermodynamische Unvertréaglichkeit
zwischen hydrophiler Cellulosematrix und
hydrophobem Wirkstoff.

An innovative technology had to be developed in
order to incorporate of native oils into the cellulose
matrix directly. The main problem hereby was to
overcome the strong thermodynamic incompatibility
of hydrophilic cellulose matrix and hydrophobic active
agents.

© weniger Hautspan

z.T. beanstandet -
nach Waschen

Herstellung von Demonstratoren
(Halbarmunterhemden):

Manufacturing of Demonstrator

hirt):

- Mischgarn aus 50% o&lhaltiger Funktions-
faser (1 : 1 Leindl und Nachtkerzendl)

- Herstellung von Bio-Leibwésche aus dem
Funktionsgarn mittels Rundstricktechnik;

luftdichte ~ Spezial-

% oil modified

fibres (1 : 1 mixture of linseed and
evening pimrose oil) and 50 % cotton

underwear by
knitting machine

using functionalised yarns
- garment manufacturing and hermetically

Ergebnisse der Tragetests:

© positiver Tragekomfort

nungen;

weniger Hautsprddigkeit
© beim Tragen Wohlgefuhl

keine Linderung von Juckreiz

keine Besserung der Symptome
bei akuter Neurodermitis

Leindlgeruch der Hemden wurde

Verbesserung

(iSKiA IhrPartner fur innovative Medizinprodukte

Results of the wearing test:

© skin kindly wearing comfort
© lower skin stress; lower skin brittleness

© comfortable feeling while wearing

no abatement of itching

no improvement of the symptoms in case of
acute neurodermatitis

shirts smells disruptively of linseed oil -
improvement after washing

W disperse Kieselsaure A

Odisperse Kieselsaure H

Fettsaure in % bezogen auf Ausgangsgehalt
6

Linolsaure

o-Linolensaure

Wiederfindungsraten ungeséttigter Fettsduren nach Faserherstellung in
Abhéngigkeit von der verwendeten Kieselséure

Retrieval rate of unsaturated fatty acids after fibre manufacturing vs. kind of
silicic acid used
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